FICHE TECHNIQUE
Nombre d’heures de travail : 110 heures.

	Nettoyage
	Blanchiment des tranches par compresses d’eau oxygénée concentrée à 30% sous cellofrais.

Elimination des concrétions calcaires et des traces de pollution par nettoyage chimique : 

application de compresses de tensio-actif DECON® sous cellofrais.



	Collage
	Mélange à 50/50 de résine araldite Cristal® et de microsphère de verre. 

Serrage au ruban adhésif élastique. Séchage 72 heures.



	Comblement
	Mastic polyester blanc Soloplast et Vosschemie® teinté dans la masse par pigments 

naturels et des colorants polyester AKEPOX d’AKEMI® mélangé à 2% de catalyseur.



	   Retouche


	Peinture polyuréthanne AUTOCOLOR Sikkens®. Adjonction de pigments naturels. 

Méthode d’application italienne aux petits points dite « puntinato ».



	Vernis de finition


	Vernis polyuréthanne AUTOCOLOR Sikkens® poncé et appliqué en deux couches de 

protection à l’aérographe, suivi d’une application d’un raccord noyé AUTOCOLOR Sikkens®.



	Client
	Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du développement Durable



